DIY Giefharz-Kugel wmit Zapfen

Anleitung Nr. 3500

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten 7,7

Arbeitszeit: 1 Stunde

Bist du auf der Suche nach einer kreativen Moglichkeit, natiirliche Elemente in stilvolle Dekorationsobjekte
zu verwandeln? In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du einen Tannenzapfen in eine glanzende Gieharzkugel

einbettest. Diese originellen Kunstwerke sind perfekte Hingucker und bieten ein Stiick Natur fiir dein
Zuhause.

1. Arbeitsplatz sicher vorbereiten

Beginne dein Projekt, indem du deinen Arbeitsplatz griindlich vorbereitest. Lege eine Bastelunterlage aus,
um die Flache vor maglichen Harzflecken zu schiitzen. Denke daran, Einmalhandschuhe zu tragen, da
GieRharz bei Hautkontakt Reizungen verursachen kann.

2. Harz und Harter anmischen

Fiir die Harzmischung benutze einen alten Kunststoffbehalter, beispielsweise einen leeren Joghurtbecher,
der nach Gebrauch entsorgt werden kann. Mische nur so viel Harz an, dass die Form spater circa zwai
Zentimeter hoch gefiillt wird. Zum genauen Abmessen der Komponenten sind die VBS Mini Becher duflerst



hilfreich. Gib das Harz und den Harter vollstandig und griindlich mit einem Holzstabchen in den
Mischbecher. Das Mischungsverhdltnis soll exakt 1:1 betragen.

3. Riihren der Harzmischung

Nachdem du beide Komponenten in den Becher gegeben hast, riihre die Mischung sorgfaltig durch, bis sie
eine gleichmaRige Konsistenz aufweist. Langsames Riihren hilft, Blasen zu vermeiden, was fiir das
Endergebnis wichtig ist.

4. Erstes Harzschichten eingieBen

GieRe die vorbereitete Harzmasse vorsichtig in die GieRform. Wenn etwas daneben geht, kann es mit einem
speziellen Harzentferner leicht beseitigt werden. Arbeite ziigig, um der Masse keine Zeit zum Ausharten zu
geben, bevor der nachste Schritt erfolgt.

5. Tannenzapfen einbetten

Lass die erste Harzschicht zundchst etwas anziehen. Platziere anschliefend den Tannenzapfen mittig in der
Form. GieRe erneut zwei Zentimeter Harz dariiber. Wiederhole diesen Vorgang, bis die Form vollstandig mit
Harz gefiillt ist.

6. Aushartungszeit einplanen

Nach dem GieRen lasse das Werk mindestens 24 Stunden ausharten. Dies ist entscheidend fiir ein stabiles
und klares Endergebnis. Wahrend dieser Zeit sollte die Form nicht bewegt werden.

Bist du bereit, einzigartige GieRharzkugeln mit Tannenzapfen zu schaffen? Besuche unseren Online-Shop
und decke dich mit allen notwendigen Materialien ein!

Must Have

Epoxidharz transparent
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https://www.vbs-hobby.com/epoxidharz-transparent-a358012/
https://www.vbs-hobby.com/epoxidharz-transparent-a358012/
https://www.vbs-hobby.com/epoxidharz-transparent-a358012/

Artielangaben:

Artikelnummer

Artikelname

Menge

27914 Epoxidharz transparent 1
27920 Silikon-GieRform "Kugel @ 9 cm" 1
616409 VBS Tannenzapfen, 250 g 1
347212 VBS Mini-Becher, 24 Stiick 1
132442-45 VBS Schneidematte "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm 1
661140 VBS Holzstabchen "Natur” 1

24743

Harz-Entferner




